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2 Metallimalmikaivostoiminnan  
 elinkaari ja käytössä olevat prosessit

Kaivostoiminnan elinkaari käsittää karkeasti neljä päävaihetta: malminetsinnän, kai-
voksen rakentamisen, tuotannon ja jälkihoidon (Kuva 1). Elinkaari on voimakkaasti 
sidoksissa taloudellisiin suhdanteisiin. Malminetsintävaihe hyödyntämiskelpoisen 
esiintymän löytämiseksi ennen varsinaista kaivostoiminnan aloittamista voi kestää 
vuosia tai jopa vuosikymmeniä. Samoin tuotantovaiheen pituus voi vaihdella voi-
makkaasti riippuen mm. malmiesiintymän koosta, laadusta ja louhintatekniikasta 
sekä louhittavien arvoaineiden markkinahinnoista. Hyödyntämiskelpoisen esiinty-
män ehtyessä kaivosalue suljetaan ja saatetaan jälkihoidolla ympäristölle ja ihmisten 
terveydelle haitattomaan kuntoon. Kaivoksen sulkemisvaihe voi jatkua edelleen seu-
rannan muodossa vuosia tai vuosikymmeniä toiminnan päättymisen jälkeen.

Alla olevissa kappaleissa kuvataan kaivostoiminnan keskeiset prosessit elinkaaren 
eri vaiheissa. Kuvaukset Suomessa tällä hetkellä toimivista metallimalmeja tuottavista 
kaivoksista ja niiden tuotantoprosesseista on esitetty liitteessä 1.

Kuva 1. Kaivostoiminnan elinkaari (mukailtu Heikkinen et al. 2005).
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